
 http://estimet.com  

1 z 1 | S t r o n a  
 
ESTIMET sp. z o.o., PL, 83-334 Miechucino, ul. Kartuska 2, NIP: PL5892009756, REGON:221717505, Spółka zarejestrowana pod numerem KRS: 0000429204 
w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS. Kapitał zakładowy 60.000 zł 
 

Mobile: (+48) 731 730 001, sales@estimet.com, www.estimet.com 
 

ISO 9013 jest standardem definiującym jakość cięcia termicznego. Standard ten definiuje między 

innymi jak mierzyć jakość cięcia z podziałam na grubość obrabianego materiału. Wymiary 

określone są w mm. 

Granica tolerancji wymiaru dla danej grubości materiału, klasa tolerancji 1 (Laser) 

Zakres wymiarów 

 

Grubość 

 >0<3 ≥3<10 ≥10<35 ≥35 

<125 

≥125 

<315 

≥315 

<1000 

≥1000 

<2000 

≥2000 

<4000 

>0≤1 ±0.04 ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.2 ±0.3 ±0.3 ±0.3 

>1≤3.15 ±0.1 ±0.2 ±0.2 ±0.3 ±0.3 ±0.4 ±0.4 ±0.4 

>3.15≤6.3 ±0.3 ±0.3 ±0.4 ±0.4 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.6 

>6.3≤10  ±0.5 ±0.6 ±0.6 ±0.7 ±0.7 ±0.7 ±0.8 

>10≤50  ±0.6 ±0.7 ±0.7 ±0.8 ±1 ±1.6 ±2.5 

>50≤100   ±1.3 ±1.3 ±1.4 ±1.7 ±2.2 ±3.1 

>100≤150   ±1.9 ±2 ±2.1 ±2.3 ±2.9 ±3.8 

>150≤200   ±2.6 ±2.7 ±2.7 ±3 ±3.6 ±4.5 

>200≤250      ±3.7 ±4.2 ±5.2 

>250≤300      ±4.4 ±4.9 ±5.9 
 

Granica tolerancji wymiaru dla danej grubości materiału, klasa tolerancji 2 (Cięcie gazowe i 

plazma) 

Zakres wymiarów 

Grubość >0<3 ≥3<10 ≥10<35 ≥35 

<125 

≥125 

<315 

≥315 

<1000 

≥1000 

<2000 

≥2000 

<4000 

>0≤1 ±0.1 ±0.3 ±0.4 ±0.5 ±0.7 ±0.8 ±0.9 ±0.9 

>1≤3.15 ±0.2 ±0.4 ±0.5 ±0.7 ±0.8 ±0.9 ±1 ±1.1 

>3.15≤6.3 ±0.5 ±0.7 ±0.8 ±0.9 ±1.1 ±1.2 ±1.3 ±1.3 

>6.3≤10  ±1 ±1.1 ±1.3 ±1.4 ±1.5 ±1.6 ±1.7 

>10≤50  ±1.8 ±1.8 ±1.8 ±1.9 ±2.3 ±3 ±4.2 

>50≤100   ±2.5 ±2.5 ±2.6 ±3 ±3.7 ±4.9 

>100≤150   ±3.2 ±3.2 ±3.4 ±3.7 ±4.4 ±5.7 

>150≤200   ±4 ±4 ±4.1 ±4.5 ±5.2 ±6.4 

>200≤250      ±5.2 ±5.9 ±7.2 

>250≤300      ±6 ±6.7 ±7.9 
 

Granica tolerancji promienia na krawędzi cięcia dla 

danej grubości materiału.  

Δa określa maksymalny dopuszczalny promień na 

krawędziach ciętego materiału. 

Grubość materiału Δa (mm) 

≤  3 0.1 

>  3 to 6 0.3 

>  6 to 10 0.6 

> 10 to 20 1.0 

> 20 to 40 1.5 

> 40 to 100 2.0 

> 100 to 150 3.0 

> 150 to 200 5.0 

> 200 to 250 8.0 

> 250 to 300 10.0 
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